AVANCE DE RESULTADOS AFFI)IU S@

Peticionario: DYNAMOBEL 5
Fecha de ensayo: 12-01-16 aboratories

Los resultados completos estan a disposicion del peticionario Ensayo realizado por
LGAI Technological Center S.A.

Aislamiento acustico al ruido aereo segl’m UNE-EN ISO 10140-2:2011

Descripcion de la muestra:
60,0
MAMPARA LINE CRISTAL 1 VIDRIO
100 223 Compuesta de una hoja de vidrio laminado
50,0 acustico 6+6 y estructura autoportante de perfiles
125 24,0 .
de aluminio.
160 25,3
40,0 200 27,2
250 29,6
315 29,5
30,0 400 31,8
500 32,8
630 34,2
20,0 800 34,2
1000 31,5
1250 29,4
1600 35,0
2000 38,7
2500 42,4
3150 45,3
4000 47,1
5000 48,7
34,3 dBA
35(-2; -4) |dB




